WVIKINGE VS UN K E SETITITP O1YDUCKS:

Wiking® 4050 TR 48 mm, unsere MAKRO- Hochleis-

tungsfaser wird als starke un
zung, oder als Alternative zu

d kostensparende Ergan-
Baustahl und Stahlfasern

zur Betonverstirkung eingesetzt.

Eine Makrofaser aus Polyolefinen fiir die Anwendung
im Beton bis zum Spritzbetonbereich zur Erhohung

des Arbeitsvermogens (EV- Klassen) und der Nachris-
szugfestigkeit (EN14.651) nach System 1 fiir statische

Zwecke.

Vorteile und Eigenschaften

Alternative zur Reduktion oder
Ersatz von Stahlarmierungen
Verbessert die Biegefestigkeit
unsere Fasern sind nicht
magnetisch

Verbessert die Schlagfestigkeit
erhéhte Spaltzugfestigkeit
starkes Nachrissverhalten
Reduziert das Bluten und
Schwinden des Betons
statische Nachweise auf
Anfrage nach EC

Spezifikationen - Wiking®4050 TR 48 mm

Material: 100 % neue PP
Faserlange: 48 mm

Dichte: 0,91 g/cm?
Design: Monofilament
Durchmesser: 700 pm
Zugfestigkeit: 586 MPa
E-Modul: 5952 MPa
Widerstand gegen Alkalien: hoch
Wasseraufnahme: Null
Erweichungstemperatur: ca. 160°C nominel
Dosierung: 3-6 kg p. m* Beton

Fiir statische Bemessungen nach Eurocode 1-8
Anforderungen der EN 14.889-2, Faserklasse Il , System 1
Biegebalkenpriifungen nach EN 14.651

Bemessungswerte Ermittlung, OVBB RILI FaB 2008 u. EN 1990
CE- Konformitatserklarung Nr. 1077- CPR-443016101
Leistungserklarung Anhang Il der EU, Nr. U 443-081-2018 E

Zugelassen fiir Lebensmittelkontakt- Anwendungen in der EU,
Febuar 2016/BGBI. 15.198
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Dokumente von Danish Fibres, einschlieBlich aller Zeichnungen, vorgeschlagenen Prozeduren und Spezifikationen verstehen sich

ausschlieBlich als generelle Information. Die Details kdnnen ohne Vorankiindigung gedndert werden. Di
von Informationen fordert professionelle Beratung und Verifikation derer Prazision, Eignung und Anwen

Generelle Anwendungsgebiete

Spritzbeton

Aufbetone- Parkdecks usw.
Betonprodukte
Hallenbdéden
Landwirtschaftsbau
Betriebs- Verkehrsflachen

Mischanleitung

Bei Produktion von nassen Arbeits-
mischungen soll die Faser mit

allen anderen Bestandteil in den
Betonmischer gegeben werden,

bei trockenen Arbeitsmischungen
sollen die Fasern zuerst in den
Mischer gegeben werden, gefolgt
von den Mischer Chargen welche
nach und nach beigemischt werden.

Die Fasern verteilen sich in der Be-
tonmischung sehr gut, erhdhen die
Steifigkeit des Betons, Einbaukonsi-
stenz mit Fliessmittel ausgleichen.
Die Faser gewahrleistet eine schnelle
und gleichmaBige dreidimensionale
Verteilung in der Betonmatrix.

Einmischzeit per Mischervolumen
(bei 2,5 m®) ca. 60-90 sec., Vorver-
suche in der LKW-Beigabe durch-
fuhren, bei héchster Umdrehung ca.
8-10 min.

Ein Einbau durch Hand mit Abzie-
hvorrichtungen und Glatter, sowie
lasergesteuerte Flachenfertiger kdn-
nen dabei eingesetzt werden.

Lieferprogramm

Wiking® 4050 TR 48 mm ist in 3 kg
Sécken erhdltlich. Die Mindestmenge
wird nach Absprache festgelegt.

e praktische Anwendung
dbarkeit. Jede Verantwortung

fiir die konkrete Anwendung der Produkte obliegt dem Anwender, somit auch dessen Wahl des Produktes, dessen Anwendung,

das Design, die Herstellung oder den Test der Materialien, in denen unsere Produkte Anwendung finden.

Danish Fibres Gbernimmt keine Verantwortung fiir die Endprodukte oder fir die Anwendung unserer Produkte.

Danish Fibres tragt keine Verantwortung fiir Schéden, hierunter direkte oder indirekte Verluste, die aufgrund falscher Anwendung
der Informationen entstehen. Lesen Sie auch die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von Danish Fibres.

Spezifikationen

Wir raten dazu Probemischungen zu
machen, bevor Wiking® 4050 TR 48
mm in einem Projekt benutzt wird.
Damit soll gesichert werden, dass die
Bearbeitungsfahigkeit, die Rheologie
und Stérke des Betons dokumentier-
bar ist. Bitte bemerken Sie, dass
Wiking® 4050 TR 48 mm schon mit
Erfolg in selbstkomprimierendem
Nullenergiebeton, Pumpbeton und
Spritzbeton genutzt wurde.

Oberflachenbehandlung

Die Oberflache der Fasern ist speziell
behandelt im Hinblick auf eine hohe
Dispergierungs- und Haftungsfahig-
keit im Beton. Diese Behandlung
reduziert gleichzeitig den Lufteinlass
in den Beton auf zirka 1-3,0 %, Luft-
porenprifungen der unterschied-
lichen Betonrezepturen vor jeder
Betonage wird hiermit empfohlen.

Garantie Verweise

Wiking® 4050 TR entspricht EN-
14.889-2, Faserklasse Il, System 1 und
wird in einem 1SO 9001-2004-zertifi-
zierten Unternehmen hergestellt.

Danish Fibres hat keinen Einfluss
darauf, wie unsere Produkte verwen-
det werden. Wenn unsere Misc-
hungsanweisungen nicht sorgfaltig
befolgt werden, konnen wir keine
Verantwortung fiir das Endprodukt
libernehmen.

Gesundheit und Sicherheit

Lesen Sie bitte die spezifischen
Sicherheitsdatenblatter oder
kontaktieren Sie die Techniker bei
Danish Fibres.

Technische Beratung

Die technische Abteilung von Danish
Fibres steht lhnen zur Verfiigung und
kann Sie iber die korrekte Anwen-
dung unserer Produkte beraten.

Danish Fibres

Snedkervej 3 - DK-6800 Varde - Denmark
P.+45883898 90 - F.+4588 389899
info@danishfibres.dk - www.danishfibres.dk



